
QUALE È LO SPESSORE CORRETTO DELLA GELATINA SUL TELAIO?

Lo spessore corretto della gelatina dovrebbe corrispondere quasi a quello della tela.

In questo modo si ha la certezza, per ogni filatura di tela, che il tempo di esposizione corretto
sia costante.

Per ottenere un buon strato di gelatina si procede in questo modo:
– si fa una stesa di gelatina lato esterno del telaio
– si fa una stesa di gelatina lato interno del telaio
– sul lato esterno del telaio si fa un’ulteriore passata con la vaschetta “a togliere”, cioè si
asporta la gelatina in eccesso.

Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:
https://serigrafiaitalia.cplfabbrika.com/115132/quale-e-lo-spessore-corretto-della-gelatina-sul-
telaio/
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