
COME FARE LA SOVRAVERNICIATURA CON INCHIOSTRO UV

Vorrei realizzare la famosa verniciatura uv su stamdelle stampe digitali quali
biglietti da visita, cartelline, copertine ect.
Cosa occorre? Dal prodotto, ai fili del telaio da usare, al modo di aciugatura.

Giovanni, Leonzi

La sovraverniciatura UV si ottiene con dellla vernice serigrafica UV trasparente: ne esistono di
vari tipi, più o meno brillanti, più o meno elastiche per adattarsi anche alla cordonature.
Queste vernici si stampano con telai tesati a 150-180 fili per cm.

Il problema è che l’inchiostro serigrafico UV necessita assolutamente di uno speciale forno UV
per polimerizzare. Si tratta di un forno a tunnel con nastro trasportatore , di varia larghezza. Il
forno ha quasi sempre un sistema di refrigerazione in uscita, poiché le lampade UV
trasmettono molto calore al supporto di stampa. Il costo di questi forni è relativamente
elevato, in quanto si parte da circa 7000 euro, per crescere proporzionalmente alla
dimensione.

Se le sue stampe non sono in quantità elevata, è sicuramente più pratico ed economico per
lei dotarsi di una macchina plastificatrice a calandra, che accoppia allo stampato un foglio di
poliestere.

Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:
https://serigrafiaitalia.cplfabbrika.com/4620/come-fare-la-sovraverniciatura-con-inchiostro-uv/
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